TECHNISCHE DATEN : ’
TECHNICAL DATA SHEET llneTEC

1.7. lineTEC ProFlex S DIBt Z-42.3-416

Fasermaterial

Beschichtung

Gesamtdicke

Nahtausfuhrung

Nahtabdichtung

Reil3kraft langs

Reil3kraft quer

Bruchdehnung langs

Bruchdehnung quer

Schlauchwerte

Untermalfd

Berstdruck

Dehnung bei 0,1 bar

Dehnung bei 0,2 bar

Dehnung bei 0,4 bar

Diese Werte wurden bei 20° Celsius als Durchschnittswerte ermittelt. Dehn- und Berstdriicke wurden an
Schlauch DN 125 ermittelt. Aufgrund standiger Weiterentwicklung technische Anderungen vorbehalten.

100% Polyester

Polyurethan 300 g/m2 auf3en

5,0 mm +/- 0,3/ incl. Beschichtung

genaht

Polyurethan

> 1100 N/mm?

> 1100 N/mm?

>120%

> 140%

ca. 10%

ca. 0,8 bar

ca. 8%

ca. 10%

ca. 15%

Weitere Informationen Uber die Verarbeitung entnehmen Sie bitte unserem Anwendungsblatt.
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